
• Tige lisse.

• Tube à hémolyse;

• Tube à essai.

• Bain thermostaté ;

• Etuve ;

• Lampe UV ;

• Etc…

• 1mm ≤ Ep. ≤ 5mm

- ÉPISODE 4 -

UNE MINUTE CHRONO ! !

LES DIFFÉRENTES 
conFiguRAtions D’ESSAI

Ce mode de sollicitation est déclinable selon trois configurations en fonction de vos matériaux, 
de leurs applications et des données que vous souhaitez obtenir.

• Mobile sphérique ;

• Mobile hémisphérique.

• Bécher, pot, godet ;

• Volume : 50 à 1000 ml.

• Bain thermostaté ;

• Etuve ;

• Etc…

• Epaisseurs ≥ 5mm

• Tige en T inversé.

• Boite de Pétri ;

• Coupelle en métal.

• Plaque chauffante;

• Plaque effet Peltier ;

• Lampe UV ;

• Etc…

• Ep. ≤ 1mm


